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Природный лигнин представляет собой высокомолекулярный полимер, 

который придает жесткость и прочность к клеточным стенкам и составляет 15-

40 мас. % от сухого вещества древесных растений. Преимущество лигнина в том, 

что он является экологически чистым продуктом. Лигнин может быть извлечен 

различными способами (ферментативным, химическим и механическим). 

Химически лигнин состоит из сшитых фенольных полимеров и крафт-лигнина, 

растворенных в системе ненасыщенных смол. Физико-химические свойства 

получаемого лигнина зависят от исходного продукта, а также от способа 

экстракции лигнина.  

В представленной работе лигнин синтезирован методом органосольв,  

данный метод позволяет получать лигнин высокого качества. Для синтеза 

лигнина использовались бытовые и сельскохозяйственные древесные отходы. 

Идентификация синтезированных лигнинов было выполнено методом ИК, ЯМР, 

EDAX и оптической микроскопии.  

Одно из самых передовых способов получения волокон из различных 

материалов является метод электроспиннинга. Таким образом, методом 

электроспиннинга были получены волокна на основе лигнинов из древесных 

отходов.  

Было установлено, что диаметр полученных волокон находится в 

диапазоне от 75 до 437 нм. Недавние достижения в области волокон показали, 

что с уменьшением диаметра волокон до наноразмеров, увеличивается их 

прочность, а также ударная вязкость. Углеродные нановолокна на основе 

лигнина имеют большую площадь поверхности, высокую пористость и хорошую 

электропроводность. Благодаря таким свойствам, предлагается использовать 

нановолокна на основе лигнина в качестве электродов для суперконденсаторов 

и батареи.  
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