МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА (СРС) 

Цель СРС: научить студентов работать в литературе по теме СРС делать самостоятельно анализа и решение конкретной задачи.
Вид проведения: устный опрос, разговор.
Методическое указания: Студенты должны сделать презентации по данной теме, устно отвечать на вопросы, обсуждать доклада. 

 Темы СРС:
1.  Оптические свойства полимерных материалов. Химические свойства полимерных материалов.
2. Синтетические иониты. История развития производства ионитов. Методы их получения, характеристика основных свойств и применение.
3. Теплофизические свойства полимерных материалов. Электрические свойства полимерных материалов.
4. Утилизация пенополистирола.
5. Утилизация поливинилхлорида.
6.  Виды утилизации резиновых изделий.
7.  Утилизация полиэтилена, полипропилена. Общая характеристика вторичных полимеров.


ОЦЕНКА И КОНТРОЛЬ  ПРЕПОДАВАТЕЛЯ РЕЗУЛЬТАТОВ СРС 

Студент должен сдать СРС в указанное время преподавателя. Отвечать на вопросы.
Преподаватель оценивает СРС по ответу студента, в зависимости от размера и содержания СРС.

СРС студента оценивается:
- 90-100 % – если содержание реферата полностью соответствует теме и поставленным задачам, тема полностью раскрыта, использованы современные источники литературы в достаточном количестве. Материал обобщен, сделаны четкие и ясные выводы. Иллюстрации информативные, высокого качества. Оформление СРС полностью соответствуют предъявляемым требованиям.
-  75-90 % – если содержание реферата полностью соответствует теме и поставленным задачам, тема раскрыта, однако некоторые положения СРС изложены слишком подробно, требуют уточнения. Использованы основные  источники литературы. Материал обобщен, сделаны четкие выводы. Иллюстрации информативные, хорошего качества. Оформление реферата полностью соответствуют предъявляемым требованиям.
- 74-50 % – если содержание СРС в основном соответствует теме и поставленным задачам, тема  раскрыта недостаточно, использованы не все основные источники литературы. Материал обобщен, но выводы громоздкие, не четкие. Иллюстрации недостаточно информативные. Основные требования к оформлению СРС соблюдены. Не соответствует.
- 50% -дан төмен, если СРС не соответствует теме, тема не раскрыта. Выводы не сделаны. Иллюстраций нет. Не выполнил.
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