Экзаменационные вопросы по дисциплине «Химическая технология органических веществ»
1. Основные классы полимерных материалов и их общая характеристика. История развития пластических масс. 
2. Полимерные материалы на основе непредельных алифатических углеводородов: технология производства полиэтилена при высоком давлении, его свойства и применение.
3. Полимерные материалы на основе непредельных алифатических углеводородов: технология производства полиэтилена при низком давлении, его свойства и применение. 

4. Полимерные материалы на основе непредельных алифатических углеводородов: технология производства полиэтилена при среднем давлении, его свойства и применение. 
5. Технология производства полистирола и ударопрочного полистирола непрерывным методом в реакторе колонного типа. Свойства и применение полимерного материала. 
6. Технология производства полистирола и ударопрочного полистирола методом «неполной конверсии». Свойства и применение полимерного материала. 
7. Производство полистирола для вспенивания блочно-суспензионным методом. Свойства и применение пенополистирола.

8. Производство АБС-сополимеров методом эмульсионной полимеризации. Свойства и применение АБС-пластиков.
9. Пластмассы на основе поливинилхлорида. Свойства и применение. Техника безопасности при производстве ПВХ.

10. Технология производства суспензионного поливинилхлорида. Техника безопасности при производстве. 
11. Технология производства эмульсионного поливинилхлорида. Техника безопасности при производстве.

12. Технология производства, свойства и применение полиэтилентерефталата.
13. Особенности взаимодействия фенолов с альдегидами. Строение и отверждение фенолформальдегидных смол. 
14. Производство пресс-порошков непрерывным методом (вальцевание и экструзия). Свойства и применение.
15. Производство пресс-материалов с волокнистым наполнителем. Свойства и применение.

16. Производство асбоволокнита, его свойства и применение.
17. Технология производства текстолита на основе фенол-формальдегидных смол. Свойства и применение текстолитов.
18.  Технология производства эпоксидных смол. Получение, свойства и применение.
19. Технология производства, свойства и применение простых эфиров целлюлозы: этилцеллюза. Техника безопасности при производстве.
20. Технология производства, свойства и применение сложных эфиров целлюлозы. Техника безопасности при производстве.
21. Технология производства, свойства  и применение пластмасс на основе целлюлозы. Техника безопасности при производстве.
22. Классификация и применение химических волокон. Общие принципы получения химических волокон.
23. Производство вискозного волокна. Свойства и применение.
24. Производство капронового волокна. Свойства и применение.
25. Производство лавсанового волокна. Свойства и применение.
26. Свойства и классификация эластомеров.
27. Производство бутадиен-стирольного каучука СКС. Получение латекса.
28. Производство бутадиен-стирольного каучука СКС. Выделение каучука из латекса.
29. Технология производства изопренового каучука. Свойства и применение.
30. Переработка каучука в резиновые изделия.
31. Вулканизация каучуков.
32. Технология получения полиуретанов, свойства и применение.
33. Полимерные композиты. Изготовление изделий из полимерных композитов.

34. Производство пресс-порошков непрерывным методом  (вальцевание и экструзия) и  с волокнистым наполнителем. Свойства и применение7

35. Производство АБС-сополимеров методом эмульсионной полимеризации и асбоволокнита,. Свойства и применение АБС-пластиков. 

36. Технология производства суспензионного и эмульсионного поливинилхлорида. 

37. Пластмассы на основе поливинилхлорида. Технология производства суспензионного, эмульсионного поливинилхлорида. Свойства и применение. 

38. Технология производства, свойства и применение простых и сложных эфиров целлюлозы: этилцеллюза. 

39. Влияние структуры полимера на свойства резин.

40. Влияние структуры вулканизационной сетки на свойства резин.

