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ПОЛУЧЕНИЕ УГЛЕРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ЖИДКИХ ПРОДУКТОВ ПУТЕМ

ПИРОЛИЗА БУРЫХ УГЛЕЙ

А.И. Купчишки. Ж.К. Каирбеков. Е.А. Дубакиров. Т.Ш.Дос.маил. Ж.К. Мылтыкбаева

Казахский национальный университет имени аль-Фараби, г. Алматы

Причеоеиы результаты исследования процесса коксования угля Ойкарагайского
кг, торождения. Показано возможность получения спеикокса, активированного угля и жидких 
прооуктов путем пиролиза.

Твердое топливо не только источник энергии, но и ценнейшее сырье для химической 
промышленности. Химическая переработка угля, сланца торфа являемся наилучшим способом его 
использования. Наиболее широко распространен процесс пиролиза (сухая перегонка), происходящий 
при нагревании твердого топлива до высокой гемпературы без доступа воздуха.

Пиролиз органической массы угля представляет собой сложный гетерогенный
высокотемпературный процесс, в котором сочетаются одновременно реакции разложения. в 
рстультате которых, образуются менее сложные вещества и реакции уплотнения, т.е. полимеризация 
и нодиконденсация продуктов расщепления. Пиролиз твердого топлива без доступа воздуха при 
повышении температуры до 500-600"С называется полукоксованием /1,2/.

Полукоксованием получают искусственное топливо (жидкое, газообразное и твердое) из 
ископаемых углей, торфа и сланцев, т.е. из таких видов топлива, которые непригодны для
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