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ГНЕ INFLUENCE OF ULTRASOUND ON KINETICS OF SULFUR DIOXIDE OXIDATION BY OXYGEN 
AT THE PRESENCE OF COMPLEXES OF COBALT AND NICKEL FIXED ON THE POLY ACRYLIC

ACID AN ACID OF

A. A. Y esenova, R. U. Ilyas. T. V. Shakiyeva, M. Yelubay, V.S. Yem elyanova

The results o f  researching o f  kinetics o f  sulfur dioxide oxidation by oxygen at the presence o f  com plexes o f 
cobalt and nickel fixed on polyacrylic acid in a field o f  ultrasonic waves in a frequency interval from 0 till 200 kHz and 
5W /cm2 intensity are presented  in the article. Conditions o f  oxidation are optim ized, the basic regularity quantitatively 
described, it is shown, that it w as possible to reduce concentration o f  an active part o f  the catalyst approxim ately by 2 
orders with application o f  ultrasound in the studied area o f frequency o f  modulations. The results show, that the 
ultrasound promotes increasing o f  C o2+oxidation rate up to a trivalent condition.
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ЖАРТЫ ЛАЙ КОКСТЕУДЕН АЛЫНЕАН ШАЙЫРДЫЦ ФИЗИКА-ХИМИЯЛЫК
СИПАТТАМАЛАРЫ

Ж.К. Еайырбеков, Т.Ш. Досмаил, А.И Купчишин, Е.А. Эубэк1ров,
Ж.К. Мылтыкбаева, Н.Т. Смагулова

эл-Фараби атындагы Казак улттык университет

Шубарквл кен орыны квт ртщ  жартылай кокстеу проиесш зерттеу царастырылган. Процесс 
барысында алынган втмдердщ (шайыр, кокс газы,) физика-химиялык, сипаттамалары аньщталган.

Кем1рд1 химиялык ешмдер алуда непзп шиюзат кез1 ретшде колдану мэселес1 келешеп 
мол батыт болып табылады. Соньщ непзп батыттарыныц 6ipi металлургия енд1р1сшде улкен 
сураныска ие болган арнайы кокс алу. Республикамызда Кытай технологиясы бойынша 
квм1рден жылына 300 мыц тонна арнайы кокс жэне 30 мьщ тонна шайыр енд1ршетш1 белгш
/ 1 /.

KeMip шайыры - органикалык косылыстардьщ курдел1 коспасы болганымен, Ka3ipri танда 
ещцршген шайырды белпл! 6 ip  максаттарда кэдеге жарату багытында ешкандай ецдеу 
жумыстары журпзшмейдк Сондыктан енд1рютщ суранысы бойынша шайырды тауарлы ешм 
ретшде колдану шараларын карастыру езеюп мэселе болып табылады. Шайырды эртурл1 
багыттарда тауарлы еш м немесе шиюзат ретшде колдану унпн оньщ алдымен химиялык 
топтык курамын жэне физика-химиялык сипаттамаларын аныктау керек.

Жумыстын максаты - жартылай кокстеу процесше алынган “Шубарквл” кен орыны 
кем1ршен (%, Wr:l,9; Ad: 8,8; Ad:7,7; Vddt: 43,3; С a<: 73,9; Hd: 4,9; H/C:0,8) тузшген шайырдын 
физика-химиялык сипаттамаларын аныктау.

KoMipni жартылай кокстеуден алынган бнршшипк шайыр - ароматтык сипаты басым 
органикалык косылыстардьщ курдел1 коспасы болып табылады. Шайырдын курамын да 
каныккан, ароматты, алкилденген, гидроароматты кемгрсутектер жене бейтарап оттек 
курамды косылыстар (кетондар, жай жэне курдел] эфирлер), фенолдар, органикалык непздер 
мен кышкылдар, сонымен oipre азот, куктрт курамды заттар болады. Шайырдын химиялык 
курамы жэне касиетт непз1нен кохпр.ин сапасына, кокстелу температурасына тэуел;и. 
Шайырдын топтык курамын аныктауда ВНИИ НИ эд1стемес1не нег1зделген Маркуссоннын 
адсорбциялык хроматографиялык eflici колданылды /2/.

Шайырдын курамындагы кем!рсутектерд1 белу, олардыц силикагельде адсорбциялану 
каб1леттер1н1н айырмашылыгына нег1здел1нген. Ал жогары молекулалы косылыстын 
курамындагы асфальтендер алдын-ала петролейн эфир1мен тундырылды.

Еурамы эртурл1 кем1рсутектерд1 (май) белу ушш 90:10, 80:20, 70:30 катынасындагы 
петролейн эфир1 мш бензод ал шайырдын десорбциясы yrn iH  50:50 катынасындагы бензол 
мен спирт коспалары колданылды. Адсорбциялык белу аркылы алынган кемфсутектер
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