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Кесте-4 - Жартылай кокстеуде тузшгеы кокси газдьщ ку'Рамы

Газды н х и м и я л ы к  К¥Рам ы % - дык мелшер1
Н2 21,20
02 3,10
n 2 43,40
сн4 6,80
со 20,20
со2 4,80
с2н4 0,20
С2Н6 0,30 '

Кестеде керсетшгендей, сутек - 21,2 масс.% кемфтек оксид1 -20,2масс.%, азот- 43,4 
масс. % курайды. Кокстеу газыньвд курамында аммиак жок. Ал органикалык 
косылыстардагы газдардыц улесз томен, атап айтканда метан- 6,80 масс. %, этан -  0,30 масс. 
%, этилен -  0,20 масс.% тен..

Сонымен алгаш рет «Шубаркел» кен орыны кем1ршен жартылай кокстеу аркылы 
алынтан шайырдьщ химиялык топтык курамы жоне физика-химиялык сипаттамалары 
аныкталып, тауарлы ©н1м, кейб1р батыттарда шик1зат рет!нде пайдалану мумкшдпстер1 
керсетшдт
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Жартылай кокетеу процесжн алынган шайыр дистилляттарын apmypni катализаторда гидрогендеу 
процеа кррастырылгын. Одан синтетикалъщ суйьщ втмдер алудыц мумктд1ктер1, шайыр дистилляттардыц 
физика-химияльщ сипаттамалары кврсетйчген.
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