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AC ID PR O PERTIES OF C O A L A N D H UM IC ACIDS
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О С О Б Е Н Н О С Т И  С П Е К Т Р А Л Ь Н Ы Х  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К  У ГЛЕЙ  И 
ГУ М И Н О В Ы Х  К И С Л О Т  М Е С Т О РО Ж Д Е Н И Й  «О Й -К А РА ГА Й », «М А М Ы  Г» И

«К У Н Ь М И Н »

Каирбеков Ж .К., Ермолдина Э.Т., Аубакиров Е.А., М ы лты кбаева Ж.К.

Казахский национальный университет имени аль-Фараби

М ет одом И К -спект роскопии бы ли исследованы  спект ральны е характ еристики  
исходны х и окисленны х углей  м ест орож дений «О й-Карагай», «М амыт » и « Куньмин».

Широкий класс гомологов, состоящих из соединений, отличающихся структурой, 
составом, содержанием и топологией молекулярных фрагментов представляют собой 
природные полимеры- гуминовые кислоты (ГК). В зависимости от типа исходного сырья а 
также от методов извлечения ГК, они будут обладать различным содержанием 
алифатических и ароматических фрагментов, функциональных групп, соответственно, и 
свойства ГК будут различными /1-2/.

Из анализа литературных данных /3/ известно, что в результате окисления угля можно 
повысить выход гуминовых кислот, поэтому в нашей работе мы окисляли уголь КМ 
раствором азотной кислоты при температуре 353К при отношении кислоты к углю 5:1 /М 
Окисление проводили в течение 3 часов.

Для оценки углей в качестве сырья для различных технологических процессов важно 
учитывать физико-химические свойства и структуру их органической массы, так как именно 
этими факторами определяется реакционная способность углей.

В таблице 1 представлены физико-химические характеристики угля месторождении 
«Куньмин», «Ой-Карагай» и «Мамыт» (таблица 1).

Зола имеет химический состав: содержит 47,5% Fe20 3, CaO, MgO, ТЮ? и SO о и 
суммарное содержание Si02 и АЬ03 превышает 36,1 %-57,65%. Щелочные компоненты N;r< > 
и К20  составляют в сумме не более 0,9%, а также 1,5% редкоземельных элементов. % 
Na20+K20<3; I ,  = 0,9<3; 12 = Fe20 3+Ca0+Mg0+Ti02+S03/Na20+K20>2; S2 = 52,7 .' 
(таблица 2).

Таким образом, из полученных данных (Ad = 7,8< 10; ат.соот. Н/С = 1,0>0,6; Si = ОД 1 
S2 = 52,7>2) следует, что угли месторождений «Куньмин», «Ой-Карагай» и «Мамы г- 
пригодны для получения гуминовой кислоты.

Инфракрасные спектры химических соединений дают вполне конкретную информацию 
о строении вещества. Преимуществами метода являются информативность пи 
функциональному составу, экспресность и возможность анализа веществ (нм 
дополнительного фракционирования. Это позволяет получать более достоверную
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