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Исследованы физико-химические свойства дизельной и газойлевый фракции нефти 
месторождений Жанажол. С целью повышения качества дизельной фракций испытан 
алюмоникельмолибденовой и алюмокобальтмолибденовый катализатор и показаны  
возможности получения дизельного топлива, соответствующего экологическим 
требованиям.

Проблема экологической безопасности автомобильного транспорта -  одна из наиболее 
актуальных проблем нашего времени. Антропогенное воздействие отработанных газон 
двигателей внутреннего сгорания на окружающую среду и человека проявляется прежде 
всего в действии оксидов серы, частиц сажи (смоги) и канцерогенных веществ (пирен и 
бензпиренов)/1, 2/.

Необходимость снижения содержания общей серы на порядок потребует увеличения 
капитальных и эксплуатационных затрат в традиционной технологии обессеривания 
(гидроочистки). По этой причине весьма актуальными являются исследования по разработке 
дополняющих существующие технологии процессов удаления из моторных сернистых 
соединений и аренов.
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