РАЗЪЯСНЕНИЕ РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ НАДЕЖНОСТИ МОСТОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ И РАСЧЕТ СРОКОВ ИХ СЛУЖБЫ ПО ПРИЗНАКУ КАРБОНИЗАЦИИ ЗАЩИТНОГО СЛОЯ БЕТОНА

Аннотация
В статье приведено разъяснение расчета сроков службы мостовых конструкций по параметру карбонизации защитного слоя бетона и показан пример расчета для балки пролетом 21м.

Аннотация
 Мақалада көпір конструкциялары бетонының қорғаныс қабатының карбонизациялау параметрі бойынша қызмет мерзімдерін есептеу түсіндірілген және аралығы 21 м арқалықтың есеп үлгісі көрсетілді.

Abstract
[bookmark: _GoBack]The article provides an explanation of the calculation of the service life of bridge structures by the carbonization parameter of the protective layer of concrete and shows an example of calculation for a beam with a span of 21 m.
