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сильной адсорбцией продуктов реакции на поверхности катализатора, которая вызывает 
отравляющий эффект.

Таким образом, полученные нами результаты показывают, что гидрирование 
бутиндиола на катализаторе Ni-Al-Ti протекает с наибольшей скоростью в растворе этанола, 
с наименьшей скоростью в воде. Повышение температуры с 313 до ЗЗЗК практически не 
влияет на скорость гидрирования бутиндиола в воде и бутаноле (таблица 1).
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Осы жумыста температура мен epiTKiiirri тацдау максатында 1,4-бутиндиолды Ni-Al-Ti 
катализаторында гидрлеудщ кинетикасы зерттелдг

H Y D R E G Е N A T I O N  O F  B U T I N D l O L - 1 , 4  U S I N G  C A T A L Y S T ,  M A D E  F R O M  N I - A L - T I  A L L O Y

Zh.K .K airbekov, K.K.Kataeva. K.O.Kishibaev, M .Z.Esenalieva

This work is devoted to study the kinetics o f hydrogenation o f  bu tind io l-1,4,using catalyst, made 
from Ni-Al-Ti -alloy for the purpose to select the temperature and solvent.
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ПОЛУЧЕНИЕ МОТОРНЫХ ТОПЛИВ ИЗ УГОЛЬНЫХ дистиллятов с 
ПРИМЕНЕНИЕМ ЕИДРОГЕНИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

Ж.К. Каирбеков, Б.С. Сманова, Ж.К. Мылтыкбаева,
Т.Ш. Досмайл, М.З. Есеналиева

Казахский национальный университет им. аль-Ф араби.

Проведено исследование подбора оптимального катализатора для процесса гидрогенизации угля 
Куньминского месторождения. Показано, что при проведении процесса гидрогенизации на цеолитном 
катализаторе качество полученных моторных топлив улучшается.

В настоящее время эффективными способами преобразования угля в энергоносители и 
сырье для химической промышленности являются гидрогенизация, пиролиз и газификация. 
Применение этих методов позволяет, с одной стороны, решать крупномасштабные задачи в 
получении жидкого моторного топлива для восполнения убывающих запасов нефти, а с 
другой - эффективно использовать ресурсы, повсеместно имеющихся углей, в том числе 
низкосортных, содержащих значительное количество серы и минеральных компонентов, 
прямое сжигание которых связано с загрязнением окружающей среды.

Актуальной задачей экономического развития различных стран мира становится 
рациональное использование природных ресурсов, создание безотходных технологий и 
производств. В этой связи в последние десятилетия существенные изменения произошли в 
отношении к минеральному и углеводородному сырью.

Запасы угля преобладают над остальными видами органического сырья, что позволяет 
считать его наиболее перспективным источником для производства жидкого, газообразного
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