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(включение
Определены содержание, состав и фишко-химические характеристики органической 

■пи hi пефтсбитуминозиых пород месторождений Ьеке-Таспас и Карамурат, выделенной 
Ч1 И1ДОМ экстракции. Показано, что наиболее приемлемым способом их переработки 
ип1яе1ся окисление с получением битумов. Установлена возможность получения дорожных 
(ми умов путем окисления органической части нефтебитуминозных пород месторождений 
1н м- Гаспас и Карамурат. Органическая часть НЫ1 месторождения Карамурат более 
Г.ли оприягна в качестве сырья для получения окисленных битумов но сравнению с 
upt эпической частью ИБП месторождения Ьеке-Таснас. Установлены оптимальные условия 
проведения процесса окисления органической части нефтебитуминозных пород 

и (рождений Беке-Таспас и Карамурат: температура 250 °С, время 3 часа, расход воздуха 
к гмин на 1 кг сырья.
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О Р Г А Н И К А Л Ы К  Б0Л1Г1Н ЕН  БИ ТУМ  АЛУ

Плеубер/л Е., Онгарбаев Е.К., Тулеутаев Б.К., М ансуров З.А.

Эл-Фараби атындагы Казак Улттык Университет! Жану проблемалары институты
Алматы, Казаксган

Пул ецбект е ж ол-куры лы с ж ум ы ст ары на к,ажетт\ бит умды  м унайбит уды  
т ьтыстардан алу мэселелер1 караст ыры лган. Осы м ацеат т а зерт т еу ны саны  рет'шде 
hсы- Таспас ж эне Карам урат  кен оры ны ны ц м уиайбит ум ды  ж ы ны ст ары  т ацдап алынды.
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PRODUCTION OF BITUM EN FROM  O R G A N IC  PAR I O F O IL -B ITU M E N  RO CK  
OF TH E REPUBLIC O F K AZA K H ST A N

Tileuhcrdi F... Ongarbayev E.K., Tuleutaev B.K., M ansurov Z.A.

Institute of Combustion problems of al-Farabi Kazakh National University,
Almaty, Kazakhstan.

In this article production o f  bitumen fro m  oil-bitum en rocks is proposed. As objects of 
p ivMiirch oil-bitum en rocks o f  the Beke-Taspas and  K aram urat fie ld s are used.
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КАТ А Л И ЗА ТО РО В М Н Х , НХ, СК Н -39Н  В П РО Ц Е С С Е  ГИ Д Р И РО В А Н И Я

БУТИ Н Д И О Л А -1,4

Ж .К. Каирбеков, К.К.Катаева, М .З.Есеналиева, Ж .К  М ы лты кбаева

Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Алматы

Работ а посвящ ена проведению  укрупненны х испы т аний процесса гидрирования  
Р у / й\11Н1Н()иола-1,4. Результат ы укрупненны х испыт аний показали, что при использовании  

. п и юного СКН-39 кат ализат ора в процессе гидрирования б ут индиола-1,4 повыш ается  
, г н'юпивпость процесса и чист от а продукта..


