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ДИЗЕЛЬ ОТЫНЫН КУК1РТС13ДЕНД1РУ

Аннотация.Бул жумыста тура айдалып алынган дизель отынын 
тотьщтырып кук!ртс1зденд1ру эд1с1мен ауыспалы металдардыц каталитикалык 
белсендипп зерттелген. Катал изатордыц белсендшп куюрттздещцрудщ 
терецщг! бойынша салыстырылтан. Олардыц !шшде молибден 
пероксокомплекш каталитикалык белсендипк таныткан.

Натрий молибдатыньщ пероксокомплект тура айдалып алынган дизель 
отыныныц курамындагы куюрт мелшерш 43% темендеткеш аныкталган. 
Тотыктырып куюрттздещцру тура айдалып алынган дизель отыныныц 
физикалык химияльщ касиеттерше оц эсер ететж керсетшген. Тотыктырып 
куюрттздещцру продет кебше жогары кем1рсутектерге эсер ететш! 
керсетшген. С21-С31 кем!рсутектершщ жалпы yneci 13,59%-дан 11,24%-га 
азайган.

Тушщй сездер: дизель отыны, тотьщтыру, кук!ртс1зденд!ру, сутек аскын 
тотыгы, катализатор, пероксокомплекстер

Мотор отындарындагы куюрт мелшерше деген талаптардын, катаюына 
байланысты куюртп косылыстардан арылудыд гидрокуюртшздещцруге 
баламалы баска с уте кс is процестерд! 1здест1ру езект1 мэселелердщ 6ipi болып 
табылады [1]. Осы nponecTi жузеге асыруда сутек аскын тотыгы непзшде 
металдардыц пероксокомплекстер!, озондау, ультрадыбыспен оцдеу, эртурл! 
катты сорбенттерде адсорбциялау, полярлы ерИюштермен экстракциялау жэне 
т.б. эртурл! тотьщтыру жуйелер! колданылды [2]. Сутек аскын тотыгымен 
тотыктырып кук!ртс!зденд!ру ец перспективт! процесс болып табылады, 
ейткен! бул процесс жогары температура мен кысымды кажет етпейд! жэне 
баска эдютермен салыстырганда киын тазаланатын бензтиофен мен 
дибензотиофен сиякты косылыстардан арылуга мумк!нд!к беред! [3].

Эдеби мэл!меттер бойынша [4,5]жеке сульфидтер мен тиофендердщ 
тотыгуында жэне модельд!к дизель отындарынкуюртшздещцруде ауыспалы 
металдардьщ (W,Mo,V,Nb)пepoкcoмплeкcтepi катысында сутек аскын 
тотыгымен тотьщтыру реакцияларын журпзуде осы косылыстардыцжогары 
каталитикалык активтшш керсететшдш! дэлелденген.Тотьщтырып 
кук!ртс!зденд!руде бул косылыстарды колдану ек!фазалы жуйен!ц 
технологиялык жагынан тшмдц ce6e6i артьщшылыгы рет!нде аз пайызды сутек 
аскын тотыгыныц ер!т!нд!с!н!ц колданылуы, тотьщтыру реакциясында б!рнеше


