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1Жаца химиялъщ технологиялар мен материалдар беглы. , . ...

2Эл-Фараби атындагы К,азацулт)пъщ;. к 
(E-mail: damasma.tolgai.:.yQi/

Ультрадыбыспен евделген Ni к »мк.
мунай еш м дерХ  г.

Гидротазалау удерМнде тура айдалган бензин фракцию;,.,,: ь.
Ni кздкалы катализаторын ультрадыбыспен евдеу scepi зет 
тазалау удерюшщ катализаторын белсещцру эдМ  yci .
белсещнру гидротазалау ешмдершщ сапасына эсер етдгдд.У 
катализаторды колданганнан кешн, бензин фракциясындагь; ку 
фракдиясыньщ эксплуатацияльщ касиеттер1 жаксар;

Кыт евздер: бензин, ультрадыбыс, гидротазалау, катализат с 
диспергирлеу.

Kipicne

J^a3ipri тацда мунай евдеу саласындагы непзп мшдет ге 
пайдалану тшмдшгш арттыруга багытталган жаца, эк- 
унемдейтш технологияларды жасау болып табылады. Oci 
жогары, бэсекеге кабшетп мунай ешмдерш шыгару. Себ 
терде бензин сапасына койылатын талаптар кушал .’.: .. :
бензин курамындагы куюрт мелшер1 0,001 масс, %-дан 
экологиялык талаптарды канагаттандыратын бензин J 
мунай фракцияларын гидротазалауга арналган катал л о ...

Сондьщтан дэстурл1 емес эд1стерд1 колданып, ги; 
дайындау технологиясын жасаудыц мацызы зор. ivlynal 
колданып евдеуге физикалык, атап айтканда, ультрад; 
эсер ету удер1стер1 жатады.

Бул макалада Павлодар мунай ендеу зауытыныц тут 
залауга арналган катализаторды ультрадыбыспен екд:

Зерттеу adiemepi

Бензин фракдиясыньщ кем1рсутект1 курамын, уллл 
аккредитацияланган, аттестатгаудан етк1зшген (аттлстл 
технологиялар мен ТЗИ-ныц жацтыш кендер мен ол 
мен зерттеуге арналтан сынак зертханасында журпзшд:.

Тура айдалган бензиннщ фракциялык курамы 2! ;
курамын айкындауга арналтан АРН-ЛАБ-11 аппаратында ан.

Бензин фракциясы курамындагы куюрт мелшерш г 
2002 МемСТ немесе 4294-98 ASTMD сэйкес журпзьдд

Мунай ешмдершщ кем1рсутекпк топтьщ курамын 
«Хроматэк-Кристалл 5000» аппаратында жасалынды.

Ni кавдалы катализаторды ультрадыбыспен евдеу УЗЬ 
60-150 Гц жишкте, 25-65 °С температуралар аралытында 2

Тура айдалтан бензин фракциясын гидрлеу • 
потенциометрлпс кондыртымен жабдыкталтан, каркынды ар л 
талтан «катализд1к уйрек» туршдеп шыны реакторда ж\ 
болдырмау уш1н реакторды минутына 300-400 ре: 
жылдамдыты реактормен жалтантан термостатталгак 
e3repyi бойынша есептелшдй

ццжанова2
.ты, Алматы;

горында

мелшерш азайтуга 
тыс эд1с1мен гидро- 

:ды ультрадыбысты 
дыбыспен евделген 

уо-га азайды. Бензин

ру, ьуйма, гидрлеу,

ревдетш ендеу непзшде 
зтиццршген, энергияны 
лелердщ 6ipi — сапасы 
•рлы дамытан мемлекет- 
д. Бул нормаларта сэйкес 
4-3]. Мундай заманауи 
ологиясы сапасы темен 
•кет етедт
алган катализаторларды 
дэстурл1 емес эд1стерд1 
лектрондар шотырымен

щ фракциясын гидрота- 
у жолдары зерттелген.

сипаттамаларын талдау 
572). Жаца химияльщ 
зшмдерд1 кешещц талдау

мунай фракцияларыныц

у.н S аппаратында 51947-

хроматография 9fliciMeH

. ультрадыбысты ваннада

бюреткамен жалганган, 
щ, градиенгаз термостат- 

:ык тежелулердщ эсерш 
: ту жасалынды. Реакция 
ткадагы сутек келемшщ
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