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В последние годы интерес к производству соединений рения наблюдался благодаря 

уникальным свойствам для разработки высокотехнологичных устройств. Комбинация 
уникальных физико-химических свойств рения делает этот металл перспективным для 
использования в высокотехнологичных отраслях промышленности, твердо оксидных 
топливных элементах, электро хромовых устройствах, твердотельных батареях и других, 
например, в таких областях: авиация, ракетные двигатели, ядерная энергетика ,электроника, 
биомедицина и гетерогенный катализ. Большинство покрытий на основе рения применяются 
с использованием химической или физической газофазной конденсации (известной как 
методы CVD и PVD). В этих процессах металлические покрытия изготавливаются 
дорогостоящими устройствами в вакууме. Осаждение рения с использованием метода 
электролиза выгодно экономически и энергетически. 

Отложение ионов перрената от водных электролитов имеет свои недостатки. Это 
связано с высоким перенапряжением водорода. Это снижает эффективность сокращения 
рения. Данные об электроосаждении ионов перрената из неводных электролитов были 
недостаточно исследованы. Важное значение имеет оптимизация процесса осаждения 
перренатных ионов в методе электролиза. Таким образом, целью этого исследования 
является определение оптимального состава электролита. 

В этом исследовании исследованы процессы восстановления и окисления рения в 
органической среде, такие как ДМФ и ДМСО. Изучено осаждение рения в присутствии 
цитратной кислоты в электролитах KNO3, NaNO3, H3BO3, Na2SO4 и (NH4) 2SO4 на 
графитовом электроде. Сравнивались морфология и содержание полученной осажденной 
пленки из следующих электролитов. Восстановительные и окислительные потенциалы рения 
в этих электролитах определяли с использованием циклической вольтамперометрии. 
Содержание осажденной пленки на электроде было идентифицировано с использованием 
рентгеновского и SEM-метода. 
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