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В настоящее время деятельность человека приводит к загрязнению природной среды, в 

том числе воды. К наиболее  опасным загрязнителям относятся ионы тяжелых металлов 

(ТМ). Высокая опасность ТМ обусловлена широким спектром их воздействия на организм 

человека, приводящим к серьезным отклонениям от нормальной жизнедеятельности. 

Наиболее распространенным методом для минимализации или предотвращения 

воздействия тяжелых металлов на водные объекты является сорбциионный способ их 

извлечения.   

Данная работа посвящена созданию композиционных материалов на основе 

техногенного отхода и изучению его сорбционных свойств по отношению к ионам Pb
2+

, 

Cd
2+

. При разработке сорбента  было использовано вторичное сырье – шамотная глина, 

характеризующаяся доступностью, дешевизной. В качестве модификатора применился 1% 

раствор водорастворимого полимера – поливинилпирролидона (ПВП), который обладает 

способностью к образован30ию комплексов с различными ионами металлов.  

В процессе работы были использованы следующие методы: БЭТ, сканирующая 

электронная микроскопия (СЭМ), ИК спектроскопия,  атомно-абсорбционная 

спектрометрия. На основе анализа полученных экспериментальных данных установлено, 

что применение модификатора ПВП позволило значительно   увеличить удельную 

поверхность и удельный объем пор шамотной глины, в результате улучшить его 

сорбционные свойства.  

Сорбция проводилась в статических условиях,  при Т=298 К и pH=6.  Концентрацию 

ионов Pb
2+ 

и Cd
2+

 в растворе определяли методом атомно-абсорбционной спектрометрии. 

Степень извлечения из водных растворов ионов Pb
2+ 

составила (98±2)%,, а для ионов Cd
2+

 

- (70±2)% исходной шамотной глиной. Это, вероятно, обусловлено тем, что ионы свинца 

имеют большой ионный радиус (0,112 нм) по сравнению с ионами кадмия (0,099 нм). 

Установлено, что модифицированная шамотная глина извлекает ионы кадмия на (87±3)%. 

В работе также исследовано влияние различных факторов на сорбционные процессы: 

концентрация, рН раствора, температура. 

Использование шамотной глины, как основы для разработки сорбентов, способствует 

снижению расходов на очистку водных объектов, а также позволяет решить проблему 

утилизации отходов.   

  


