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           Қазіргі уақытта  химия, металлургия, құрал жасау, ғарыш  салаларында  
сирек элементтердi қолдану кең қолданысқа ие.   Индий жəне оның жоғары

сатылы қосылыстары өзінің физико - химиялық қасиеттеріне байланысты

ғылым жəне техниканың көптеген салаларында кеңінен  қолданылады.    
  Жұмыстың мақсаты: сульфатты электролите индийдің разрядталу-

ионизация процесін зерттеу.  Жұмыста концентрациясы 0,25 моль/ л, 0,1 
моль/ л жəне 0,5 моль/л  болған  In2(SO4)3  электролиті қолданды. Жұмысшы

электрод ретінде - шыны көміртек, салыстырмалы электрод  - күміс хлорлы,  
ал көмекші электрод ретінде - платина электродын қолданды.   Циклді
вольтамперометрия əдісін қолдана отырып əртүрлі потенциалда,  потенциал
берілу жылдамдығында жəне электролиттің əртүрлі концентрацияда индий-
шыны-көміртек - In2(SO4)3 жүйеде жүретін электрохимиялық процестер    
зерттелінді.  

Циклды поляризациялық  қисықтарда  бірнеше толқындар байқалады, 
бұл анық бірнеше электродты процестердің жүруін түсіндіреді. Анодты
шындарды электр тотығудың белгілі бір сатыларына жатқызу үшін əр түрлі

поляризация аймағына дейін циклді поляризациялық қисықтар түсірілді. Ол
бізге тотығу шындарға сəйкес келетін катодты толқындарды анық көруге

мүмкіндік берді. Циклді вольтамперограмма арқылы түсірілген  индий
сульфатының əр түрлі концентрацисында өтіп жатқан процестің  табиғатын
өзгертпеді. Потенциал беру жылдамдығының өсуімен шындырдың токтары

жəне потенциал кері жаққа ығысуы катодты поляриризацияда жəне анодтық

поляризацияның оң жаққа ығысуы, процестің қайтымсыз екенін көрсетеді. 
Индий сульфатының концентрацисының өсуінің потенциалға əсері тек ғана

индийдің тотықсыздануының бірінші кезеңін ғана сақтап қалады. Индий
сульфатының əр түрлі концентрацисында түсірілген циклді  
вольтамперограммалар катодтық жəне анодтық токтың өсуін көрсетеді.  

  Қорытай келсек, сульфат ерітіндісіннен  шыны көміртекте өтетін

индийдің разрядталу - ионизация диффузиялық режимде өтуі ықтимал. 
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