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Природные цеолиты, модифицированные ионами различных переходных 
металлов, в том числе никелем, цинком, молибденом и др., нанесенные на 
матрицу различной природы являются активными катализаторами процесса 
ароматизации низших н-алканов . 

Целью данной работы является  исследование природы матрицы на 
ароматизирующую способность модифицированного никелем природного 
цеолита месторождения Шанканай нанесенного на карбонатные породы 
местрождений Нарынколь и Атырау. Для синтеза цеолитсодержащих 
катализаторов было взято соотношение (%): цеолит/ карбонатная порода - 
15/85. 

Показано, что основной фазовой составляющей минералов месторождений 
Атырау и Нарынколь является кальцит, однако его количество в составе 
минерала Атырау в 2 раза больше по сравнению с образцом месторождения 
Нарынколь. Кроме этого в состав минералов месторождения Нарынколь входит 
около 15% глинистых составляющих.  

Определены оптимальные условия проведения процесса: Т 5000С,  W  1ч-1. 
Установлено,  что наибольшей активностью в процессе ароматизации н-октана 
проявляет образец катализатора, матрицей которого  является карбонатная 
порода месторождения Атырау. Выход  аренов при оптимальных условиях на 
этом образце составляет  50,2% 

Для изучения влияния количества кальция в составе матрицы 
цеолитсодержащего катализатора на ароматизирующую способность было 
проведено модифицирование минерала месторождения Нарынколь ионами 
кальция. Для этого в состав исходной  карбонатной породы было 
дополнительно введено 30 масс.% СаСО3.   

Показано, что введение ионов кальция в матрицу катализатора оказывает 
положительное влияние на его ароматизирующую способность. Выход аренов 
увеличивается в 1,5 раза и достигает активности катализатора, в котором 
матрицей служила исходная карбонатная порода месторождения Атырау. 

 
 
 
 
 

 


