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В настоящей работе рассматривается метод синтеза фуллеренов и их производных в 

плазме дугового разряда в среде гелия.  

На основе данного метода были получены образцы фуллерита, многостенных 

углеродных нанотрубок, графеновых плоскостей и колец. Образцы были исследованы на 

сканирующем и просвечивающем электронном микроскопах Quantа 3D 200i и TITAN G2 

(FEI company, USA), и методом рамановского рассеяния. На основе полученных снимков 

был объяснен механизм роста фуллеренов и их производных в плазме дугового разряда.  

На рисунке 1представлены микроснимки полученных образцов фуллерита. 

 

   
 

Рисунок 1 – Фуллерит осажденный на стенках реактора, снимки сделанные на 

сканирующем электронном микроскопе  
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Импульсные плазменные ускорители используются для получения 

высокотемпературных плазменных потоков большой мощности. Такие потоки находят 

широкое применение в науке и технологии. Особый интерес представляет использование 

горячих плазменных потоков для обработки материалов. С экспериментальной стороны 

работа этих ускорителей достаточно подробно исследована, однако, до сих пор не 

существует единой теоретической модели, описывающей все многообразие процессов в 
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