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Поиск новых соединений со структурой боратов, которые будут успешно 

использоваться при производстве оптических материалов, является 

актуальным.  
Целью данной работы являлось получение методом высокотемпературного 

твердофазного синтеза новых эрбиевых боратов KBaErTb(BO3)2 и 

KBaErTb(B3O6)2, а также изучение их свойств. Для получения вышеназванных 

соединений использовался метод твердофазного синтеза. В ходе синтеза 
реагенты K2CO3, BaCO3, Er2O3, H3BO3, взвешивались в соответствии со 

стехиометрией для формульных составов KBaErTb(BO3)2 и KBaErTb(B3O6)2. 

Синтез проводился в платиновом тигле в нагревательной установке при 
высоких температурах в течение нескольких суток. Сильное спекание шихты 

свидетельствовало о начале плавления, и на этом этапе синтез заканчивали. Для 

идентифицирования новых соединений и описания их свойств применяли 

методы порошкового рентгенофазового анализа на дифрактометре ДРОН-3M с 
CuKα-излучением, инфракрасной спектроскопии на ИК-Фурье-спектрометре 

Spectrum 65 и дифференциального термогравиметрического анализа на 

дериватографе NETZSCH STA 449 F3 Jupiter. 
По результатам РФА определено, что основными фазами исследуемых 

соединений является KBaEr(B3O6)2 и KBaEr(BO3)2. Кристаллическая решетка 

KBaEr(B3O6)2 индицируется в кубической сингонии, ее рассчитанный параметр 

равен а= 10,14 Å, а для KBaEr(BO3)2 параметры гексагональной 
кристаллической решетки равны а=5,44 Å и с =17,71 Å.  

В ИК- спектрах KBaEr(BO3)2 и KBaEr(B3O6)2 наиболее сильными полосами 

испускания являются 1230 и 1415 см
-1

, соответственно. Эти полосы относятся к 
асимметричным валентным колебаниям связи В-О в плоском треугольнике 

ортоборной группы и циклической структуре метаборной группы, 

соответственно. 

Результаты ДТА показали, что KBaEr(BO3)2 и KBaEr(B3O6)2 плавятся с при 
температурах 1199 и 959ºС, соответственно. Для KBaEr(BO3)2 характерно 

инконгруэентное плавление, то есть после плавления данное соединение 

разлагается на несколько соединений температуры кристаллизации которых 

равны 1166 и 1088ºС. 
Полученные результаты могут использоваться при выращивании 

объемных кристаллов данных соединений методом раствор-расплавной 

кристаллизации. 
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