1. Кіріспе. Мономерлер синтезіне арналған негізгі шикізаттарды алу жолдары.
2. Галогенқұрамды мономерлер. Винилхлоридты алу әдістері.
1. Қос байланыстары бар қосылыстар: олефиндер, диендер, ацетилендер. 
2. Акрил қышқылың алу әдістері. Акрилаттарды алу әдіістері.

1.  Полимерлену реакцияларымен  алынатың полимерлердің мономерлері.
2. Галогенқұрамды мономерлер. Хлоропренді алу әдістері.
1. Олефинді мономерлер. Олефиндерді өндірудің шикізат рессурстары
2. Акриламидты алу әдістері.
1. Этилен және полиэтиленді алу әдістері. Этиленді метаннан алу.
3. Метакрил қышқылы   алу әдістері. Метакрилаттарды алу әдістері.

1. Пропиленді өндірісте  алу әдістері
2. Мұнай және табиғи газ өнімдерінен өндірілетін полипропиленді өнімдердік     мономерлері.  (Сызба бойынша)

1. Бутендері өндірісте  алу әдістері.
2. Акрилды мономерлер. Акрилонитрилды алу әдістері.
1. Изобутилендерді өндірісте  алу әдістері 
2. N-винилпирролидон (N-ВП) алу әдістері
1. Диенді мономерлер.
2. Винилпиридиндерді алу әдістері.
1. Металлоорганикалық катализаторлар ортасында олефиндердің  димерлеуі.
2. (-метилстиролды алу әдістері.

1. Бутадиен-1,3 мен изопренді алудың лабораториялық   алу әдістері.
2. Бутадиеннің каталитикалық циклодимеризациясымен стиролды алу
1. Бутадиен-1,3 мен изопренді өндірістік алу әдістері.
2. Винилды мономерлер. Стирол мен пропиленоксидтің өндірісі.
