Семинар 5
1. Көбіктерге қандай дисперстік жүйелер жатады?

2. Көбіктердің түрлері қандай болады? 

3. Олардың айырмашылығы қандай?

4. Көбіктердің қолдану аумақтарын айтыңыздар.

5. Көбіктердің маңызы қандай?

6. Көбіктер қалай пайда болады? Олардың түзілу механизмің түсіндірініз.

7. Ерітіндінің көбiк түзгiш қасиетi (көбiктенуiң) қалай анықтауға болады?

8. Көбiктiң еселiлiгiн қалай табуға болады? Ол нені көрсетеді?

9. Көбiктiң дисперсиялылығы немен сипатталады?

10. Көбiктiң тұрақтылығы қалай өлшенеді?
11. Көбiктiң қандай құрылымдық-механикалық қасиеттерiн білесіз?

12. Беттiк керiлу дегенiмiз не? Ол қандай бiрiлiктермен өлшенедi?

13. Адсорбция деген ұғымды түсiндiрiңiз. 
14. Термодинамикалық жағынан көбіктің түзілуін және тұрақтануын түсіндірініз.

15. Қандай факторлар көбiк түзу қасиетiне әсер етедi?

16. Көбiкті жүйелердің  негізгі  сипаттамалары қандай?

17. Көбіктерді қалай жояды?
18. БАЗ ерітіндісінің  5 мл көлемі еселігі 15–ке тең көбік түзеді. Газ фазасының көлемін анықтаңыз. 
19. Көбік 3 мл БАЗ-дан алынды, оның еселігі 100-ге тең. Газ фазасының көлемін анықтаңыз. 
20. 7 мл БАЗ ерітіндісінен көлемі 154 мл болатын БАЗ алынды. Көбіктің бастапқы еселігін анықтаңыз. 
21. Көбікті көпіршіктер диаметрі 0,2 см екенін біле отырып, көбіктің дисперстілігін есептеңіз. 
22. Көбіктің дисперстілігі 60  мкм-1 құраса, көбікті көпіршіктің радиусын анықтаңыз. 
23. Көбіктің дисперстілігі 50  мкм-1 құраса, көбікті көпіршіктің радиусын анықтаңыз.
24. Көбіктің меншікті беті 300 мкм-1 құрайды.  Көбікті көпіршіктердің орташа өлшемін анықтаңыз. 
25. Көбікті көпіршіктердің орташа өлшемі 0,2 мм құрайды. Көбіктің меншікті бетін есептеңіз. 
