Семинар 7 ДЛФО теориясы көбіктерге арналған.
Есеп шығару

1. Радиусы r сфералық нанобөлшектердің U тебілу энергиясын U диффузиялық қабаттың потенциалында с концентрациясы с электролит ерітіндісінде есептеңіз. 25 ° C температураны және 78,6 ортаның салыстырмалы диэлектрлік өтімділігін алыңыз. Есептеуді h: 1, 2, 4, 8, 16, 32 нм бөлшектерінің беттері арасындағы қашықтықта жүргізу керек. U = f (h) графигін салыңыз.

	Есеп
	Электролит
	с, ммоль/л
	φ(, мВ
	r, нм

	43
	NaCl
	0,800
	30
	40

	44
	Na2SO4
	0,200
	20
	10

	45
	AlCl3
	0,100
	15
	15

	46
	MgCl2
	1,000
	18
	32

	47
	KNO3
	1,200
	32
	40

	48
	Al2(SO4)3
	0,300
	25
	50

	49
	Ca(NO3)2
	0,500
	20
	18

	50
	KBr
	1,800
	27
	25

	51
	MgSO4
	0,400
	33
	42

	52
	AgNO3
	2,000
	18
	37


53-62. Келтірілген мәліметтер бойынша радиусы r сфералық бөлшектердің KCl сулы ерітіндісіндегі с концентрациясымен өзара әрекеттесуінің потенциалдық энергиясының қисығын есептеңіз және салыңыз: гамакер тұрақты A * = 1,5 • 10-20 Дж, диффузиялық қабаттың потенциалы (кестеде), температура 20 ° C, ортаның салыстырмалы диэлектрлік өтімділігі 80,1 құрайды. Бөлшектердің өзара әрекеттесу энергиясының мәндері h: 1, 2, 4, 8, 16, 32 нм беттер арасындағы қашықтықта анықталады.

	Есеп
	Радиус частиц, нм
	φ(, мВ
	с, ммоль/л

	53
	10
	20
	1,0

	54
	20
	25
	2,0

	55
	30
	15
	1,2

	56
	40
	30
	2,5

	57
	50
	40
	0,5

	58
	5
	10
	0,3

	59
	15
	20
	1,8

	60
	25
	30
	0,6

	61
	35
	15
	1,3

	62
	45
	22
	0,8


63-72. Сулы ортадағы сфералық нанобөлшектерді тарту энергиясының бөлшектердің беттері арасындағы арақашықтыққа 2-ден 20 нм-ге дейінгі графикалық тәуелділігін есептеп шығарыңыз. Гамакердің тұрақты 2.0 • 10-20 Дж. Температура, нанобөлшектердің диффузия коэффициенті және ортаның тұтқырлығы кестеде көрсетілген.

	Есеп
	t , °С
	D·1012, м2/с
	(, мПа·с

	63
	10
	15,2
	1,3070

	64
	20
	10,4
	1,0020

	65
	2
	3,8
	1,6760

	66
	30
	1,2
	0,7977

	67
	25
	2,6
	0,8930

	68
	8
	250,
	1,3870

	69
	42
	16,7
	0,6300

	70
	13
	6,3
	1,2010

	71
	37
	25,2
	0,6920

	72
	23
	12,3
	0,9320


