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5В072100 – «Органикалық заттардың химиялық технологиясы»  мамандығының «Сыр-бояу материалдарының химиясы мен технологиясы»  пәнінен емтихан сұрақтары 

	№
	Емтихан сұрақтары
	Деңгей

	1
	Сыр-бояу материалдары мен жабындыларға анықтама беріп, олардың негізгі қасиеттерін сипаттаңыз. 
	1

	2
	Сыр-бояу материалдарының жіктелуін көрсетіп, оларға сипаттама беріңіз.
	1

	3
	Олифтер, сырлар, бояғыш қоспалар және грунтовка мен шпатлевкаларға анықтама беріп, түсінік беріңіз. 
	1

	4
	Сыр-бояу материалдары мен жабындыларды өндіруге арналған шикізат көздерін атап, әр түріне мысал келтіріңіз.
	1

	5
	Сыр-бояу материалын құраушы синтетикалық үлдір түзгіш заттардың жіктелуін көрсетіп, мысал келтіріңіз. 
	1

	6
	Өсімдік майлары негізіндегі сыр-бояу материалдарын атаңыз. Сипаттама беріңіз
	1

	7
	Табиғи үлдір түзгіштерді атап, оларға мысал келтіріңіз. 
	1

	8
	Сыр-бояу материалдар технологиясында қолданылатын фенолформальдегидті олигомерлердің жіктелуін көрсетіңіз. 
	1

	9
	Сыр-бояу материалдар технологиясында қолданылатын полиэфирлерге мысал келтіріп, сипаттама беріңіз. 
	1

	10
	Сұйық пигменттелген сыр-бояу материалдарының негізгі қасиеттерін көрсетіп, ерекшелігін түсіндіріңіз. 
	1

	11
	Сыр-бояу материалдарына қойылатын талаптарды көрсетіңіз және оларды түсіндіріңіз.
	1

	12
	Пигменттерді ұнтақты бояуларға енгізудің әдістерін атап, оларға түсінік беріңіз. 
	1

	13
	Пигменттердің сапа көрсеткішін анықтайтын қасиеттерін сипаттаңыз.
	1

	14
	Сыр-бояу материалдарын негізін құрайтын толтырғыштардың негізгі типтерін атап, оларға мысал келтіріңіз. 
	1

	15
	Сыр-бояу жағылатын беттік қабаттың қасиеттерін атап, оларға сипаттама беріңіз.
	1

	16
	Белгісіз сыр - бояу материалының тығыздығын және пикнометр бойынша су санын анықтау үшін келесі берілген шамаларды қолданыңыз: пикнометрдің массасы 5 г, пикнометрдің сумен өлшенген массасы 8 г, зерттелетін үлгімен бірге өлшенген пикнометрдің массасы 10 г
	2

	17
	Көрсетілген шамалардың мәндерін қолданып, қаншалықты  ПФ-115 сырын алу қажеттігін табыңыз: ПФ -115 сырының тығыздығын пикнометрлік әдіспен анықтағанда 1,67 ке тең болған. Егер пикнометрдің массасы 5 г, су саны 3 г-ға тең болса, зерттеуге қанша грамм ПФ-115 сыры алынғанын есептеңіз. 
	2

	18
	Егер пластинаның бастапқы массасы 5 г, эмальды жаққаннан кейінгі пластинаның массасы 7 г, беттің ауданы 0,7 см2 болған жағдайда эмальдың шығыны нешеге тең болатынын анықтаңыз. 
	2

	19
	ПФ -115 сырының тығыздығын пикнометрлік әдіспен анықтағанда 1,67 ке тең болған. Егер пикнометрдің массасы 5 г, зерттелетін үлгімен өлшенген пикнометрдің массасы 10 г-ға тең болса, пикнометрдің су саны  нешеге тең екенін бағалаңыз. 
	2

	20
	НЦ-2144 сыр - бояу материалының тығыздығын және пикнометр бойынша су санын анықтау үшін келесі берілген шамаларды қолданыңыз: пикнометрдің массасы 4 г, пикнометрдің сумен өлшенген массасы 7 г, зерттелетін үлгімен бірге өлшенген пикнометрдің массасы 9г.
	2

	21
	Егер эмальдың шығыны 2,86 г/см2, эмальды жаққаннан кейінгі пластинаның массасы 7 г, беттің ауданы 0,7 см2 болса, пластинаның бастапқы массасын есептеңіз. 
	2

	22
	Келтірілген мәндерді қолдана отырып, эмаль жағылатын пластинаның беттік ауданын анықтаңыз: егер пластинаның бастапқы массасы 5 г, эмальды жаққаннан кейінгі пластинаның массасы 7 г, эмальдың шығыны 2,86 г/см2 тең болса. 
	2

	23
	Көрсетілген шамалардың мәндерін қолданып, қаншалықты  ПФ-115 сырын алу қажеттігін табыңыз: ПФ -115 сырының тығыздығын пикнометрлік әдіспен анықтағанда 1,67 ке тең болған. Егер пикнометрдің массасы 5 г, су саны 3 г-ға тең болса, зерттеуге қанша грамм ПФ-115 сыры алынғанын есептеңіз. 
	2

	24
	Егер пластинаның бастапқы массасы 5 г, эмальды жаққаннан кейінгі пластинаның массасы 7 г, беттің ауданы 0,7 см2,  тығыздығы 1,25 болса,  үлдірдің  қалыңдығын есептеңіз.
	2

	25
	Сұйылтуға 60 г эмаль алынған болса, эмальды сұйылту үшін қанша грамм еріткіш жұмсалғанын анықтаңыз, егер эмальдың сұйылу дәрежесі 116 тең болса.
	2

	26
	Егер пластинаның бастапқы массасы 5 г, эмальды жаққаннан кейінгі пластинаның массасы 7 г, беттің ауданы 0,7 см2 болған жағдайда эмальдың шығыны нешеге тең болатынын анықтаңыз. 
	2

	27
	ПФ -115 сырының тығыздығын пикнометрлік әдіспен анықтағанда 1,67 ке тең болған. Егер пикнометрдің массасы 5 г, зерттелетін үлгімен өлшенген пикнометрдің массасы 10 г-ға тең болса, пикнометрдің су саны  нешеге тең екенін бағалаңыз. 
	2

	28
	Пластинаны эмальмен бояғанда алынған үлдірдің қалыңдығы 2,28 см тең болған. Егер пластинаның бастапқы массасы 5 г, эмальды жаққаннан кейінгі пластинаның массасы 7 г, тығыздығы 1,25 болса, беттің ауданын анықтаңыз. 
	2

	29
	Эмальдың сұйылу дәрежесі 116 тең. Эмальды сұйылту үшін 70 г еріткіш жұмсалған болса, сұйылтуға қанша грамм  эмаль алынғанын табыңыз. 
	2

	30
	Эмальдың сұйылу дәрежесі 116 тең. Сұйылтуға 60 г эмаль алынған болса, эмальды сұйылту үшін қанша грамм еріткіш жұмсалғанын анықтаңыз.
	2

	31
	Эмальдың сұйылу дәрежесі неге тең болатынын анықтаңыз: Эмальды сұйылту үшін 70 г еріткіш жұмсалған және сұйылтуға 60 г эмаль алынған болса.
	3

	32
	Төмендегі берілген шамаларды қолданып, эмальдың тығыздығын табыңыз: пластинаны эмальмен бояғанда алынған үлдірдің қалыңдығы 2,28 см, пластинаның бастапқы массасы 5 г, ал эмальды жаққаннан кейінгі пластинаның массасы 7 г тең болған. Беттің ауданы 0,7 м2 құрайды.
	3

	33
	Эмальдың шығынын (мас. үлес) есептеңіз: егер аудан 8cм2, массасы - 5 г пластинаны эмальмен бояғанда, эмальды жаққаннан кейінгі пластинаның массасы - 7 г тең болса. 
	3

	34
	Үлдір түзу процесіндегі өсімдік майларының химиялық қасиетіне тоқталып, маңыздылыңын түйіндеңіз.
	3

	35
	Кебу уақытын  арттыру мақсатында қолданылатын өсімдік майларын өңдеу әдістерін құрып, сипаттаңыз.
	3

	36
	Пигменттерді алудың технологиялық әдістерін жіктеп, әдістердің орындайтын амалдарын сипаттаңыз. Азопигменттерді алудың үздіксіз схемасын түсіндіріңіз:
[image: image1.png]4 —HO
6
b





1 - активатор; 2, 3 - жинағыш; 4 - диазотатор; 5 - центрифуга; 6 - еріткіш; 7 - насос; 8 - анализатор; 9 - реактор.
	3

	37
	Көрсетілген диспергілеумен ұнтақты құрғақ бояу периодтық және үздіксіз өндірісінің  технологиялық сызбанұсқасын салыстырып түсіндіріп, технологиялық параметрлерін көрсетіңіз.
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І- Диспергілеумен ұнтақты құрғақ бояу периодтық өндірісінің  технологиялық сызбанұсқасы: 1 -контейнер; 2 – шарлы диірмен; 3- виброелек; 4- бояуы бар қап; 5 - таразы.
ІІ – Диспергілеумен ұнтақты құрғақ бояу үздіксіз өндірісінің  технологиялық сызбанұсқасы: 1-үздіксіз араластыратын былғағыш; 2 - шикізатұа арналған бункер; 3 - дозатор; 4 - қабылдағыш бункер; 5- виброелек; 6- буып түйетін машина. 
	3

	38
	Фенолформальдегидті олигомерлерді алу үшін химиялық мүмкін болатын реакцияларды қолданып, сипаттаңыз. 
	3

	39
	Модифицирленген полиэфирлерді алудың химиялық негіздерін құрыңыз.
	3

	40
	Сыр бояу материалдарын зерттеу әдістеріне түсінік беріп, оларды құрыңыз, қолдану аймақтарын көрсетіңіз.
	3

	41
	Қатты беттің жалпы қасиеттері,беттің макро- және микрорельефі мен беттің гидрофильділігі және гидрофобтылығының шарты.
	3

	42
	Сиккативтерді алудың технологиялық схемасын құрыңыз.
	3

	43
	Алкилді бояуларды периодты әдіспен алудың технологиялық сызбанұсқасын түсіндіріңіз. Технологиялық параметрлерін жазыңыз.                     
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/ — вакуумды-насос; 2 — бункер ; 3 — контейнер; 4 — фильтр; 5 —май, глицерин, фталь ангидриді балқымасына арналған қабылдағыш; 6 - насос; 7 — насос-дозатор; 8 — жүктемелі насос; 9 — циклон; 10 — бункер ; 11 — рычагты немесе изометриялық таразы; 12 — винтті қоректендіргіш; 13 — бітеуіш; 14 -  негізгі реактор;  15,17, 23— жылуалмастырғыштар; 16 — конденса​тор; 18 — ауа жинағыш; 19 - бөлгіш; 20 – ксилолға арналған қабылдағыш; 21 - су фракциясына арналған қабылдағыш; 22 — бояуды ерітуге арналған аппарат ; 24 - өлшеуіш;  25— сиккативке арналған қабылдағыш.

	3

	44
	Сыр-бояу жабындысының оптикалық қасиеттерін атаңыз, анықтамаларын беріңіз.
	3

	45
	Бояулардан түзілетін жабындыларды морфологиялық зерттеуде қолданылатын жарықтық және электронды микроскопия әдістерінің ерекшеліктерін сипаттаңыз. 
	3

	46
	Қатты беттің сұйық сыр бояу материалымен ылғалдануын түсіндіріп, бағалаңыз. 
	3

	47
	Сыр-бояу материалдары мен жабындыларды ИҚ-спектроскопия мен спектрофотометрия әдістерімен зерттеудің ерекшеліктерін сипаттаңыз. 
	3

	48
	Сулы эмульсиялы бояулар өндірісінің технологиялық схемасын құрыңыз, технологиялық параметрлерін анықтаңыз.
	3

	49
	Сыр-бояу өндірісндегі канифоль шайыры. Канифольды модификациялау әдістерін көрсетіп, құрыңыз. 
	3

	50
	Сыр-бояу материалдарының тығыздығын және қалыңдығын анықтайтын әдістерге тоқталып, сипаттаңыз, маңыздылығын көрсетіңіз.
	3

	51
	Сыр-бояу материалдарының бетті жабу қабілеттілігіне анықтама беріңіз және оны анықтау әдістерін құрыңыз, маңыздылығын көрсетіңіз.
	3

	52
	Зерттеу әдістерін пайдаланып сыр-бояу материалдарының шығынын және сыр-бояу үлдірінің қалыңдығын анықтауды сипаттаңыз, маңыздылығын көрсетіңіз. 
	3

	53
	Табиғи қосылыстар негізінде алынатын сыр-бояуларды алуда өсімдік майын тазарту процесіндегі операцияларды құрыңыз.
	3

	54
	Сыр-бояу жабындының статикалық әсерге тұрақтылығын анықтау жолдарын көрсетіп, олардың тиімділігін сипаттаңыз. 
	3



	55
	Полиуретанды сыр-бояу материалдарын алу технологиясы қандай сатыларды қамтиды? Химиялық теңдеуін құрыңыз. 
	3

	56
	Эмаль өндірісі технологиялық процестерінің негізгі операциялары. Өндірістің технологиялық схемасын болжамда (сипатта). 
	3

	57
	Талдау әдістерін пайдаланып, дайын сыр-бояу материалдарын анықтау жолдарын сипаттаңыз. 
	3

	58
	Сыр - бояу материалының адгезиясына анықтама беріңіз және оны анықтау әдістерін құрыңыз. Маңыздылығын сипаттаңыз.
	3

	59
	Сыр-бояу материалына қатайтқыш ретінде қолданылатын полиамидтік қосылыстарды алудың технологиялық сатыларын көрсетіп, сипаттаңыз.
	3

	60
	Сыр-бояу өнімінің қышқылдық және сабындану санына анықтама беріңіз және оларды анықтау әдістерін құрыңыз.
	3


Әдістемелік бюро төрағасы (төрайымы)
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	1-2 деңгей
	3-4 деңгей
	5- деңгей 

	60
	15
	15
	30

	100%
	25%
	25%
	50%


Дәріскер, х.ғ.к., доцент                                                                                       Тоқтабаева Ә.Қ.

