Бекітемін
Химия және химиялық технология

 факультетінің деканы

 ________________  Оңғарбаев Е.Қ

«______» ____________2015 ж.

 «Органикалық заттардың химиялық технологиясы» мамандығының «Полимерлі материалдар сапасын бақылау» пәнi бойынша емтихан сұрақтары 
	№
	Емтихан сұрақтары
	Деңгей

	1
	Шикізатты кіруге арналған бақылауға үлгілерді алу және дайындауды түсіндіріңіз.
	1

	2
	Полимерлі материалдардың сапа көрсеткіштерін бақылауды атаңыз.
	1

	3
	Өңделетін полимерлерге және бұйымның қасиетіне дисперстіліктің әсерін түсіндіріңіз.
	1

	4
	Сусымалдылық. Сусымалдылықты бағалау әдістерін ашыңыз.
	1

	 5
	Полимерлі материалдарды идентификациялау жолдарын атаңыз.
	1

	6
	Адгезионды-фракционды және вулканизациялық сипаттамалары арқылы резина қоспаларын бақылау түрлерін көрсетіңіз.
	1

	7
	Температуралық сипаттамалар және термотұрақтылықтың маңызың көрсетіңіз
	1

	8
	Эмиссиялықспектрлік талдаудың маңыздылығын ашып көрсетіңіз
	1

	9
	Люминиценттік және рентгеноспектрлік талдаудың маңыздылығын ашып көрсетіңіз
	1

	10
	Реактопласттардың аққыштығы және қатаю жылдамдығын түсіндіріңіз.
	1

	11
	Түйіршікті құрам. Түйіршікті құрамды електі талдау әдістерінің маңыздылығын көрсетіңіз.
	1

	12
	Микрометриялық  және седиментациялық әдіс арқылы түйіршікті құрамды талдау жолдарын ашыңыз.
	1

	13
	Көлемдік сипаттамалар. Үйілу тығыздығы мен меншікті көлем мақсатын ашыңыз.
	1

	14
	Полимерлі материалдарды ылғалдылық және ұшқыш заттардан сақтау 
	1

	15
	Шөгу. Шөгуді анықтау әдістерін атаңыз
	1

	16
	Термошөгу. Термошөгудің маңыздылығын көрсетіңіз.
	2

	17
	Инфрақызыл және ультракүлгін спектрофотометрия жолдарының маңыздылығын көрсетіңіз.
	2

	18
	Вулканизаттардың сапасының физика-механикалық көрсеткіштерінің мақсатын ашыңыз.
	2

	19
	Реактопласттардың пластикалық сипаттамаларын сапа көрсеткіштеріне қолдану аймақтарын анықтаңыз.

	2

	20
	Таблетттеу. Таблетттеу жолдарының маңыздылығын көрсетіңіз.
	2

	21
	Полимерлі материалдардың сапасы туралы жалпы түсініктер.
	2

	22
	Дисперстіліктің өңделетін полимерлерге және бұйымның қасиетіне тигізетін әсерін анықтаңыз.
	2

	23
	Ылғалдылықтың және ұшқыш заттардың алынатын бұйымға әсерін атап көрсетіңіз.
	2

	24
	Ағу және қатаю жылдамдығын анықтау жолдарын анықтаңыз.
	2

	25
	Реактопласттарды өңдегенде технологиялық режимдерді таңдау ерекшеліктерін көрсетіңіз.
	2

	26
	Сополимерлерді талдау жолдарын түсіндіріңіз. 
	2

	27
	Електі талдау арқылы түйіршікті құрамды анықтау жолдарын көрсетіп, ерекшеліктерін атаңыз. 
	2

	28
	Түйіршікті құрамды талдаудың микрометриялық, седиментациялық әдістерінің ерекшеліктерін атап, көрсетіңіз.
	2

	29
	Бөлшектердің өлшемін тура өлшеу әдісі. Өңделетін полимерлерге және бұйымның қасиетіне дисперстіліктің әсерін түсіндіріңіз.
	2

	30
	Үйілу тығыздығы мен меншікті көлем анықтау жолдарын көрсетіп, ерекшеліктерін атаңыз.
	2

	31
	Полимерлі материалдардың сусымалдылығын анықтау жолдарын көрсетіп, ерекшеліктерін атаңыз.
	3

	32
	Полимерлі материалдардың ылғалдылылықты алдын алу шарттарын атап, мысалдар келтіріңіз.
	3

	33
	Шикізат қасиеттерінің және қайта өңдеу үрдіс параметрлерінің шөгуге әсерін көрсетіп, маңыздылығын түсіндіріңіз.
	3

	34
	Реактопласттардың пластометриялық қасиеттерін анықтаңыз
	3

	35
	Реактопласттардың тұтқырлық коэффициенті. Пластикалық тұтқыр күйінің ұзақтылығы, аққыштығын және қатаю жылдамдығын анықтау жолдарының ерекшеліктерін атаңыз.
	3

	36
	Термотұрақтылықты бағалау әдістерін атап, маңыздылығын түсіндіріңіз.
	3

	37
	Өңделетін полимерлерге және бұйым қасиеттеріне термотұрақтылықтың әсерін көрсетіп, бағалаңыз.
	3

	38
	Термопласттардың аққыштығын анықтау әдістерін көрсетіңіз.
	3

	39
	Резина қоспаларының сапа көрсеткіштерінің ерекшеліктері атаңыз. Пластоэластикалық қасиеттерінің ерекшелігін көрсетіңіз.
	3

	40
	Каучук және резина қоспаларының сапа көрсеткіштерін анықтау жолдарын көрсетіңіз. Каучук және резина қоспаларының пластометриясы, қаңқалығының ерекшеліктерін атаңыз.
	3

	41
	Каучук және резина қоспаларының вулканизациялық сипаттамаларын көрсетіңіз. Резина қоспсының сапасына вулканизаттардың әсерін анықтаңыз.
	3

	42
	Резина қоспаларының микроқұрылымының гомогенділігін ашып көрсетіңіз.
	3

	43
	Олигомерлі полиуретандар композицияларының сапа көрсеткіштерінің ерекшеліктерін атап көрсетіңіз.
	3

	44
	Резина қоспаларының адгезионды-фракционды сипаттамаларының маңыздылығын сипаттаңыз.
	3

	45
	Бақылауды автоматтау жолдарын көрсетіп, сипаттама беріңіз.
	3

	46
	Полимерлерді идентификациялау, химиялық құрам,  бастапқы сынақ, элементтік талдау, химиялық сынау әдістерінің ерекшеліктерін атап көрсетіңіз.  
	3

	47
	Полимерлі заттар мен материалдардың элементтік құрамдарын зерттеудегі әдістер мен техникалық құралдарды көрсетіңіз.
	3

	48
	Полимерлердің термомеханикалық қисықтарын түсіндіріңіз.
	3

	49
	Термопласттар мен реактопласттардың термомеханикалық қисықтарының айырмашылығын атап көрсетіңіз.
	3

	50
	Полимерлі материалдарды масс спектрлік талдау әдісінің ерекшелігін түсіндіріңіз.
	3

	51
	N-изoпрoпилaкрилaмид (НИПААм) - N-(2-винилoксиэтил), N-(2-циaнoэтил) aмин (ВОЭЦЭА) гидрогелінің ИҚ-спектрінің сәйкес функционалды топтарды анықтаңыз. 
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	3

	52
	Метакрил қышқылы (МАҚ) – диметиламиноэтилметакрилат (ДМАЭМ) гелінің ИҚ –спектрін талдап, сәйкес функционалды топтарды анықтаңыз. 
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	3

	53
	Полиакриламид (ПАА) -  Полиэтиленимин (ПЭИ) гелінің ИҚ –спектрін талдап, сәйкес функционалды топтарды анықтаңыз.
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	3

	54
	Поливинилспиртінің ИҚ –спектрін талдап, сәйкес функционалды топтарды анықтаңыз.
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	55
	Поливинилпирролидонның  ИҚ –спектрін талдап, сәйкес функционалды топтарды анықтаңыз.
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	56
	Полимерлі материалдардың сапа көрсеткіштерін бағалауда эммисиялық спектрлік талдау әдісін қолдануды түсіндіріңіз.
	3

	57
	Полимерлі материалдарды лазерлік микроспектрлік талдау әдісін түсіндіріңіз. 
	3

	58
	Полимерлі материалдарды атомды-адсорбциялық спектрлік талдау әдісінің ерекшеліктерін атаңыз.
	3

	59
	Полимерлі материалдарды сапа көрсеткіштерін бағалауда люменесценсиялық және рентген спектрлік талдау әдісін түсіндіріп, талдаңыз.
	3

	60
	Сополимерлерді идентификациялау ерекшеліктерін атап көрсетіңіз.
	3


Әдістемелік бюро төрағасы (төрайымы)

х.ғ.к., аға оқытушы                                             



Рахметуллаева Р.К.

Кафедра меңгерушісі

х.ғ.д., профессор 


                                                    
Мун Г.А.

Оқытушы, х.ғ.к., доцент                

                   
                    
Токтабаева А.К.

5В072100 – «Органикалық заттардың химиясылық технологиясы»  мамандығының «Мономерлер химиясы мен технологиясының негіздері» пәні бойынша емтихан сұрақтарының статистикалық картасы
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Дәріскер, х.ғ.к., доцент                                                                                       Тоқтабаева Ә.Қ.
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