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Одномерные наноструктуры, такие как нанопроволоки  или нанотрубки вызывают 
большой интерес к фундаментальным исследованиям, а также к потенциальным прорывным 
применениям. Среди многих материалов карбид кремния (SiC) обладает очень интересными 
физическими, химическими и электронными свойствами.Именно поэтому наноструктуры на 
основе карбида кремния, которые сочетают в себе превосходные внутренние свойства с 
низкой размерностью, обладают большим потенциалом [1].  

Осаждение слоев SiC в реакторе плазменного химического осаждения из газовой фазы 
(PECVD) облегчается за счет плазмы, генерируемой между двумя электродами в 
присутствии реагирующих газов, причем подложка соединена в одном из этих электродов. 
На рынке существует очень большое разнообразие типов реакторов PECVD, как для 
промышленного применения, так и специально разработанных для специальных 
исследований и разработок. Обычно оборудование для исследований и разработок является 
более сложным, но также может обеспечить гораздо большую гибкость и степень свободы в 
управлении осаждением, что позволяет получать различные слои с различными свойствами, 
используя один и тот же реактор [2].  

В работе представлены наиболее  результаты экспериментов по синтезу наноструктур 
карбида кремния методом PECVD . 

 

 
 

Спектры КРС образцов SiC 
 

Полученны образцы были исследованы методами методами растровой электронной 
микроскопии и комбинационного рассеяния света.  
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