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Оксиды молибдена очень интересны разнообразием полезных свойств. Апробирована 

возможность их применения в качестве ион – селективных электродов, хемихромных 
индикаторов, катодов химических источников тока, датчиков оксидов углерода.  

Цель работы – исследование электрохимическое осаждение  молибдат-ионов в кислых 
растворах хлоридов аммония. 

В качестве объекта работы использовались водные растворы электролитов, 
содержащие молидат-ионы. Вработе использованы следующие методы: гальваностатический 
электролиз, элементный электронно-зондный микроанализ. Электрохимические измерения 
проводились на вольтамперометре «797 VA Computrace». Прибор управляется с помощью 
компьютера и микропроцессора.  

В качестве фонового раствора взят 0.5 М раствор хлорида аммония. После выбора 
фонового раствора постепенно добавлялся раствор молибдата аммония от 1 мл до 5 мл (рис. 
1). На вольтамперограмме наблюдаются широкие обратимые вершины в диапазоне от -0.9 В 
до -0.8 В. Эти вершины соответствуют катодному восстановлению молибдат-ионов на 
поверхности электрода. При увеличении объёма молибдат-ионов максимум вершины прямо 
пропорционально увеличился.Получаемые осадки оксида молибдена не зависимо от условий 
электролиза выделяются на гладкой поверхности основы из свинца в виде компактных, 
полублестящих, без внешних отклонений покрытий черного цвета, с синеватым оттенком. 
По данным рентгеновского анализа состав осадков отвечает преимущественно формуле 
МоО. Рассчитаны технологические параметры процесса восстановления молибдат-ионов, 
позволившие определить оптимальные условия для проведения электролиза: выход по току 
56 %; плотность тока при рН= 5,2 равна 0,2 А/см2. 
 

 
 

Рисунок 1. Вольтамперограммамолибдат-ионов. 
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