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Қазақстанда топырақ деградациясы маңызды проблема болып табылады, ол 

антропогендік жəне табиғи факторлармен туындаған. Бұл проблеманы шешу – біздің елдің 

ауыл шаруашылығы мен жер игеруді дамытуда өте маңызды аспект болып табылады, 

деградацияның үлкен экологиялық проблемасын жоюдың бір əдісі ретінде əртүрлі химиялық 

өндіріс қалдықтарын қайта өңдеу негізінде алынатын химиялық мелиоранттарды қолдану 

болып табылады. 

Қазіргі таңда ағын суларды тазалау өзекті экологиялық мəселе болып табылады. Ол 

Қазақстанның барлық аумақтарында бар, оның ішінде Жамбыл облысыда кіреді. Жамбыл 

облысындағы ағын сулардың ластануының негізгі көзі фосфор өндірісінің кəсіпорындары: 

Қазфосфат, Жаңа Жамбыл фосфор зауыты, Минералды тыңайтқыштар зауыты, Қаратау мен 

Жаңатас қалаларындағы фосфоритті рудаларды алу мен қайта өңдейтін тау кен өндірістері 

болып табылады. 

Ағынды суларды зерттеу барысында Қазфосфат өндірісінен алынатын ағын сулардың 

қоспасы қолданылды.Тəжірбие барысында қатты жəне сұйық фазаның байланыс уақытын 10- 

нан 90 минутқа дейін араластыру кезінде өзгертіп, максималды сорбциялық сыйымдылық 30- 

40 минут уақыт аралығында байқалып, 200,5 -219,3 мг/г құрады. Қатты жəне сұйық фазаның 

пропорциясын өзгертіп, қатты заттың массасы өзгеріссіз қалды, ал сұйық заттың арақатынасы 

1:100-ден 1:1000-ға дейін өзгерсе, фосфат-иондарды алудың жоғары пайызы 1: 300-400 

пропорцияларының аралығында белгіленіп, 81,50-ден 84,0-ге дейін (%) құрады. Сорбциив 

процесі ортасының қышқылдық параметрлерін NaOH ерітіндісімен бейтараптандыруды 

жүзеге асыру арқылы 1,4-тен 12,6-ға дейін рН интервалында өзгерте отырып, сорбцияның 

жоғары көрсеткіштері рН = 6 кезінде байқалады, оның мəні 385,4 мг / г сəйкес келеді. 

Зерттеу нəтижесінде алынған мелиоранттардың қатты фазасы классикалық, 

инструменталды əдістермен зерттелді.Мелиоранттың оңтайлы құрамы:фосфор (26,0-33,5%), 

магний (8,5-13,5%), калий (6,6 – 9,9%), кальций(16,8-26,5%). 

Алынған мелиоранттың құрамында фосфор, магний, калий үлестері айтарлықтай көп 

болғанын ескере отырып, сор жəне қышқыл топырақты емдеуге жəне қалыпқа келтіруге 

қолданылады. 

 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО 

СИНТЕЗА О-АНИЗИДИНОВЫХ НАНОКОМПОЗИТНЫХ ПОКРЫТИЙ 
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Казахский национальный университет им. аль-Фараби 
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Современное развитие производства предъявляет высокие требования к надежности и 

стойкости конструкционных материалов и совершенствованию методов их защиты. 

Существующие ингибиторные способы защиты основаны на образовании пленки. Однако не 

все предлагаемые ингибиторы являются экологически чистыми и экономически выгодными. 

В результате поиска альтернативных ингибиторов коррозии были предложены полимерные 

mailto:rakhatbagdatov@gmail.com
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проводящие вещества, отличающиеся нетоксичностью, высокой стабильностью, простотой 
синтеза и эколоческиой безопасностью [1]. C целью улучшения ингибирующего действия 

синтезированного о-анизидинового полимерного слоя, нами было осуществлено включение 

металлических наночастиц Al2O3, MoO3 и SiO2, выступающих в качестве анодного 

протектора в полимерную матрицу. 

Электрохимическая полимеризация проводилась методом циклической 
вольтамперометрии в области потенциалов (-0,5 В ÷ +1,6 В). Все исследования проводились 
на потенциостате-гальваностате Autolab PGSTAT 302N в трехэлектродной ячейке (рабочий 
еэлектрод – стальной электрод марки Ст3, вспомогательный электрод – платина, электрод 

сравнения – хлорсеребряный). Предварительную пассивацию поверхности стали проводили в 
0,3 М раствор H2C2O4. Оптимизировались следующие условия: скорость развертки v, mВ/с и 
количество циклов электролитах следующего состава №1 (0,3 М H2C2O4+0,1 M POA+10-3 М 

Al2O3), №2 (0,3M H2C2O4+0,1 M POA+10-3 M MoO3), и раствор №3 (0,3M H2C2O4+0,1 M 
POA+10-3 M SiO2). 

Анизидиновые нанокомпозитные покрытия были успешно синтезированы при 

варьировании скорости развертки (5 мВ/с, 10 мВ/с, 20 мВ/с) и варьировании количества 
циклов (10, 20, 30). Были оценены токи коррозии, скорость коррозии и защитный эффект 

полученных нанокомпозитов с помощью линейной вольтамперометрии в 3,5 % растворе NaCl. 

Полученные экспериментальные и расчетные данные свидетельствуют о наибольшей 

стойкости нанокомпозитной пленки на основе POA+MoO3 в хлоридсодержащей среде,. Кроме 
того, добавление наночастиц позволило повысить защитные свойства композитного 

покрытия. 
Литература 
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Өндірістің дамуы жəне адамның іс-əрекеттері нəтижесінде ауыр металдардың көптеп 
қолданылуы оларды биологиялық белсенділігі жəне токсикологиялық əсері жағынан 
пестицидтерден кейін екінші орынға шығарып отыр. Тірі ағзалар оларды қоршаған ортадан 
өздеріне қабылдауға жəне жинақтауға бейім келеді. Ағзадағы ауыр металдардың мөлшерін 
бағалау үшін сілекей, зəр, шаш, тырнақ жəне қан сияқты биологиялық субстраттар аса 
информативті маркерлер болып табылады. Химиялық элементтер əсерін 
экологиялық─гигиеналық зерттеу үшін жəне микроэлементтердің ерте клиникалық 
диагностикасын жүргізу үшін экспрессті жəне дəл, арзан əдістерді қолдану қазіргі кезде өзекті 
мəселелердің бірі болып отыр. 

Жұмыстың мақсаты ─ инверсиялы-вольтамперметрлік əдісті қолданып адам 
ағзасындағы биологиялық субстраттардан ауыр металдарды анықтау. 

Негізгі міндеттер: 
− зəр, шаш, тырнақ, қан жəне сілекей құрамынан ауыр металдарды инверсиялық 

вольтамперметрлік əдіспен анықтау; 
− анықтауға əр түрлі факторлардың əсерін бағалау жəне оларды оңтайландыру; 
− алынған нəтижелерді басқа əдістермен салыстыру. 
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