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В качестве модифицирующих добавок к обычному
портландцементу (ОПЦ) методом радикальной
сополимеризации на основе 2-гидроксиэтилакрилата (ГЭА) с
метилакрилатом (МА), а также с бутилакрилатом (БА)
получены новые дифильные водорастворимые сополимеры
(CПЛ). Определены составы СПЛ и константы
сополимеризации.
Показано, что время схватывания и содержание химически
связанной воды (ХСВ) в цементных смесях заметно
увеличиваются с возрастанием концентраций СПЛ. Повышение
содержания гидрофобного компонента в составе СПЛ
способствует увеличению сроков твердения цементной пасты.
Прочность цементных паст, содержащих полимерные добавки,
на начальном этапе гидратации имеет более низкие показатели
по сравнению с чистым ОПЦ. Затем наблюдается существенное
возрастание прочности образцов бетона.
Так, методоми ИК-спектроскопии установлено, что для
СПЛ, смешанных с цементом, полоса поглощения валентных
колебаний С=О группы звеньев ГЭА (1711 – 1725 см -1),
сдвигается в область 1641-1657 см -1, что также свидетельствует
о взаимодействии гидратированных компонентов цемента с
функциональными группами гидрофильных полимеров.
Методом сканирующей электронной микроскопии получены
микрофотографии смесей цемента с полимерными добавками.
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