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Азаматтык котамыныр жар^ын калыптасуына Казахстан Респубпикасы Tayenci3AiriHiH 20 жылдыгына 
— арнягтан «Гылым влем*» атты студенттео менжас галымдардын халыкаралык конференциясы

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЬЩ Б1Л1М ЖЭНЕ ГЫЛЫМ МИНИСТРЛ1Г1 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ЭЛ-ФАРАБИ АТЫНДАТЫ КАЗАК, УЛТТЫК, УНИВЕРСИТЕТ! 

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АЛЬ-ФАРАБИ

ХИМИЯ ФАКУЛБТЕТ1 

ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

20,жыла

молодых ученых «М ир науки», посвященный 
20-летию независимости Ееспиблики Казахстан 
в свете формирования гражданского общества

Алматы, 18-21 cayip 2011 ж.
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арнапган «Гьглым злели» атты студенттср мен пене гилымдардыц халыририлык коиференциясы

1,4-БУТШ Щ ИОЛДЫ Ni-Al-Zn 1у¥ЙМ А КАТАЛИЗАТОРЬГОДА ГИДРЛЕУ

Катаева А.М., Катаева К.К., Каирбсков Ж.К., Мылтыкбасва Ж.К. 
эл-Фараби атьщцагы Казак улттык университет, Алматы к. 

kaltai.arai @mail-ru

Бутнндиол-1,4 гидрлеу - otwipicTiK макызды реакция. Гидрлсу eiiiMi 1,4-бута1Щиол 
фармацефтикалык, космоотык, текстильд! жэне электронды OHflipic салаларьшда кецшен 
пайдаланатын полиэфирлер, полиуретандар, 1,4-дихлорбутан, у-бутирлактон, 
поливинилпирролвдондарды алу уния колданылады.

Алынатын ошмнщ тазальнына ерекше талаптар койылатын болгавдыктан бул процесс 
коршаган органы коргау нормаларынын катан талабына сай етызу унии жогары эффектявт 
катализаторлар кажет, вщнр юте осы процесс ушш колданылатын каталтаторлардьщ 
активтшш, турактьшьиы мен талгампаздыгы томен. Модифицирлснген канкалы никель 
катализаторлары химия, мунайхимия жэне OHsipicxin баска салаларыньщ гидрлеу 
npoueccrepircie кен колданылып келедь Bipax, бул каталнзаторлар бутиндиол-1,4 гидрлеу 
реакциясында аз зерттелген. Сондыкган бупшдиолды модифицирлснген канкалы никель 
катализаторьшдл гидрлеу процессщ зерттеу озегп  болып табылады.

Бул жумыста канкалы Ni-Zn катализаторында 313К температурада су, бутанол жэне 
олардын коспасьпша бутиндиол гидрлепд]'.

Суда гилрлегенде бутиндиолдьщ уш байланысынын гидрлену жылдащцыш азаяды. 1 
моль Н2 енпртген кезде кинетикалык кисыкда кетерулср байкалады, бул бутендиолдын 
XZ=C<  байланысынын гидрленуще сэйкес келедк Мундай кинетикалык кисыкгын 
коифигурациясы бутендиодцын кос байланысьшьщ суда жэне бутанол-су коспасында, 
гидрленуше тэн. 313К температурада Ni-Zn катализаторында бутиндиолдьщ уш байлаиысы 
9,3 см /мин жылдамдыкпен, ал кос байланысы 7,5 см3/мин жылдамдыкпен гидрленедк 2 
моль Нг ciH.ipi.'rrei] сон жыддамдык курт темендеп, одан кейш 0,3 см3/мин жылдамдыкпен 
бутиндиол гидрогенолго! журод!..

Корыта келгенде, Ni-Al-Zn куймасьпан жасалган канкалы каталнзатордыц ерекш елт  
су epitiKaioine аз молшерде бутанол косеа реакция жылдамдыгы курт оседг



ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ЖИДКОФАЗНОГО ОКСИГЕНИРОВАНИЯ 
УГЛЕВОДОРОДОВ НА МОДЕЛЬНЫХ КАТАЛИЗАТОРАХ

Куомангажи Г.. Ташмухамбетова Ж.Х., Шокорова Л.А.
Казахский национальный университет им. аль-Фараби 

Gulnarkban@mail.nl

В работе в качестве модельной системы исследованы катализаторы на основе РК 
нанесенной на сшитый катионообменник КУ-1, в реакции оксигенирования толуола.

Известно, КУ-1, благодаря способности обмениваться катионами, представ 
интерес в качестве матрицы для связывания металлов с переменной валентност . 
являющихся эффективными катализаторами окисления углеводородов алкилароматиэыс  ̂
циклоалканового и нормального парафинового рядов. Кроме того, он не подвер  ̂
окислению в условиях реакции в отличие от других полимерных матриц. Платина явл 
хорошим комплексообразователем и одним из наиболее эффективных катализатор0 
процессов окисления алкилароматкческих углеводородов. Эго и обусловило в 
исследуемой каталитической системы. ш.

Процесс окисления толуола изучали на модифицированных разными концентра 
Pt(il) катализаторах на основе КУ-1 при температуре 348 К и атмосферном давлении. ‘  ̂
проводили в термостатируемом каталитическом реакторе «утка» в реяшме 400-60 кача! 
минуту, соединенном с градуированной бюреткой и электродом для измерения потенц  ̂
С этой целью варьировали, как время ионного обмена, так и концентрацию метал
растворе. , темм

Как показали результаты эксперимента, исследуемые каталитически 
проявляют высокую активность по  окислению толуола и с повышением содержания ме 
в иокообменнике, реакция проходит через максимум, что связано, по-видимо 
оптимальной для исходного количества толуола концентрацией (рис. 1-2).

Ажлшттык креамыныц жаркын крлыптасуына раткстан Республикасы тяуелсидшнщ 20 жылдьи
арналган uFbUiHM яле.ип> атты стуОенттер мен жас гапымдардыц халыкрртьщ конференциясь

W02 ' !05, моль/(лс)

1 2 3 4 5 6 моль/л

Р и с . I К о н в е р си о н ны е  кр ивы е о к с и ге н и р о в а н и я  

т о л у о л а  на P t ( I l ) /  К У -1 .  С P l : 1- 0 ,0 7 % ; 2 -  0 ,1 4 % ;

3 - 0 ,2 8 % ; 4 - 0 ,5 7 % ; 5 - 1,15%

W o -  ю \  м о л ь / (л  с )

0,5 1.0 1.5

Рис.2  З а в и си м о сть  с к о р о с ти  по глощ е ни я  к и с л о р о д »  о ' 

к о н ц е н тр а ц и и  P t ( l l )

Опыгаым путем установлена способность катализатора к повторному применению 
окисления последующих партий толуола. ,,

Таким образом, на примере модельной каталитической системы показана водао; 
получения стабильного и эффективного катализатора окисления толуола в жидкой фазе.
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А шипттын кукамынын жарнын кр,1ыптпсуынп Казахстан Республикасы тэуелсидШшц 20 жылОмгына
нрналган «Гылым элс-Hi» итты смуденттер меп жас галымдардыц халыкрралыи копфереициясы

КУЙМАЛЫ КАТАЛИЗАТОРЛАР КАТЫСЫНДА БЕНЗИН ФРАКЦПЯСЫН
гидроендЕУ

Курманситова А.К., Мухитова Д.Ж., Кайырбеков Ж.К,., Мылгыкбаева Ж.К. 
эл-Фараби атындагы Кдзак упттык университет!

Колжтерд1 жотары сапалы бензинмен камтамасыз ету жэне коршаган ортаньщ ’

Я штшобиль калдыктарынан ластануын темендету улкен мэселелердщ бiрi. Сондыктал да 
Киидамылатын бензиннщ экологиялык сипаггамаларын жаксарту аркылы двигательдщ 
(Кумыс процесш жэне конструкциясын жет1дшруге, автомобильдерде зиянды далдыдтарды 

1 ИиНгатаоаптау жуйелерш енпзу жэне белшетш газдардын зияндьшытын темендетуге

У ;;! . Мунай ешмдерш гидротазалауда негашен, алюмоникельмолибденд! катализаторлар 
(утданылады. Осыган байланысты жумыстьщ максатына куймалы катализаторларды 
кЖтцжол» кен орнынан тура айдалган бензин жэне Павлодар Мунайхимия Зауытыньщ АИ- 
III) шуарлы бензинш гвдрлеу процесще сынау дойыдды.

Зсрттеуге алынтан бензин фракцияларыныц физика -  химиялык керсеткнитер!
1(1М(Т|депдей: кайнау температурасы 40-170°С АИ-80 бензин отыныныц кутфт мелшер! 
(1,0993; тыгыздыгы 0,7361; сыну керсетюин 1,5596; иод саны 26; Жанажол кен орнынан тура 
НПцилыш бензиннщ KepceTKiurrepi: куюрт мвлшер! 0,5061; тыгыздыгы 0,7462; сыну 
ImpcciKimi 1,4656; иод саны 24,6. Гидрлеуд! npoueci атмосферадык кысымда, белме 
It'MilcpaTypacbiHna каталитикалык «уткада» молибден мелшерг (Ni-Mo(2%)-Al; Гу/Ni- 
Mn(5%)-Re; Ni-Mo(7%)-A!; Ni-Mo(10%)-Al) эр ryp.ai куймалы катализаторлармен журпз!лдк 
I (Мирибс нэтижеДнде АИ-80 бекзиншщ кумрт молшер! 0,0993-тен 0,0434-ке;тыгыздыгы

1 -ден 0,7264; сыну корсетк1Ш1 1,5596-дан 1,5032-ге; иод саны 26-дан 23-ке азайды. 
!1(!ИМ1жол кен орнынан тура айдалган бензиннщ KepceTKiurrepi кутпрт мелшер! 0,5061-ден 
<1,'17И5-ке; тыгыздыгы 0,7462-ден 0,7282-ге; сыму керсеткшп 1,4656-дан 1,4586-га; иод саны 
И ,0'Д1Ш 21,8-ге темендедк

Сонымен, «Жацажол» кен орны мен Павлодар мунайхимия зауытыньщ АИ-80 маркалы 
Ишпиндерш гидротазалау процесше сыналган катализаторлар арасынан колайлы 
иin II инзатор болып 5%Мо-Гу/Лi-Re тавдалынды.
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